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PUR-Schaum
Polypropylen (PP)
[ Polyamid PA6
Polyamid PA6 mit Glasfasern verstarkt .

Aluminium
I Stahlteile - beschichtet
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Materialien

Das Modell Kyra ist so konstruiert, dass nach dem Gebrauch eine
Demontage erfolgen kann und die Einzelteile grosstenteils dem
Recycling zugefiihrt werden konnen. Im Einzelnen werden folgende
Materialien verwendet:

Polyamid (PA6 mit 10 - 50 % Glasfasern verstarkt)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400 °C. Die
Zundtemperatur liegt bei 450 °C. Eine thermische Zersetzung ent-
steht, wenn das Teil einer Temperatur von 350 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile kdnnen dem Recycling zugefiihrt werden.

Systemteile: Mechanik-Innenleben, Schiebesitz, 5 Sternfuss,Taste,
Lumbalteil, J-Bar, Handradhalter, Armlehntrager, Drehgriff Lumbalteil,
Kopfstutze

Polyamid (PA6/PA6.6)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400 °C. Die
Zundtemperatur liegt bei 450 °C. Eine thermische Zersetzung ent-
steht, wenn das Teil einer Temperatur von 350 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile kdnnen dem Recycling zugefiihrt werden.
Systemteile: Rollen, Gleiter

Stahlteile

Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf
Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Giite-
klasse hoher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile
korrosionsbestandig. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das
Teil einer Temperatur von 1100 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile kdnnen dem Recycling zugefiihrt werden.
Systemteile: Bolzen, Federn, Scheiben, Schrauben, Armlehntraverse

Stahlteile - beschichtet (Farbe)

Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf
Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Gite-
klasse hoher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile
korrosionsbestédndig. Die Teile sind mit Epoxidharzpulver beschichtet.
Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur
von 1100 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile konnen dem Recycling zugefiihrt werden.
Systemteile: Kleiderbiigel, Schrauben, Scheiben, Saule

Aluminium (Druckguss) beschichtet und poliert

Eigenschaften: Die Legierung entspricht der Norm DIN 1725. Alumi-
nium-Druckguss zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, leichte
Verformbarkeit und Veredelungsmaoglichkeiten aus. Es gibt verschie-
dene Polierstufen sowie verschiedene Beschichtungen mit Epoxid-
harzpulver in beliebigen Farbvarianten.

Recycling: Ja - die Teile kdnnen dem Recycling zugefiihrt werden.
Systemteile: Mechanik, 5-Sternfuss

PUR-Schaum

Alle PUR Schaumteile (Polyurethan) in den Varianten aus Kalt-Form-
schaum oder Integralschaum werden ohne FCKW hergestellt und
entstehen durch eine Polyadditionsreaktion von Isocyanat und Po-
lyetherpolyol. Es entsteht dabei zellférmiges Material mit elastischen
Eigenschaften. Eine thermische Zersetzung findet bei Gber 180°C
statt, die Ziindtemperatur liegt zwischen 315°C und 370°C.

Recycling: Ja - Die Teile kdnnen sowohl dem stofflichen als auch
dem thermischen Recycling zugefiihrt werden.

Systemteile: Armauflage, Sitzschaum, Rickenschaum, Schaum
Kopfstitze

Polyoxymethylen (POM)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 370 °C. Die
Zindtemperatur liegt bei 400 °C. Eine thermische Zersetzung ent-
steht, wenn das Teil einer Temperatur von 220 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile kénnen dem Recycling zugeflihrt werden.
Systemteile: Spindel, Handrad

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Ziindtem-
peratur liegt bei 330 °C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn
das Teil einer Temperatur von 300-320 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile konnen dem Recycling zugeflhrt werden.
Systemteile: Armlehne Polstertrager

Polypropylen (PP)

Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Ziindtem-
peratur liegt bei 330 °C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn
das Teil einer Temperatur von 300-320 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja - die Teile konnen dem Recycling zugeflihrt werden.

Systemteile: Polstertrager Sitz, Polsterclip, Gleitstein, Ringauflage,
Polsterplatte, Riicken vormontiert, Riickenabdeckung hinten

Bezugsmaterialien

Eigenschaften: Detaillierte Angaben (iber die Materialzusammenset-
zung kénnen den jeweils giiltigen Stoff- und Lederkarten entnommen
werden.

Recycling: Ja - einige sortenreine Bezugsstoffe aus natirlichen Fa-
sern kdnnen an die Lieferanten zuriickgegeben werden, wo die Bezi-
ge gerissen und aus den Fasern neue Bezlige hergestellt werden. Die
Bezugsstoffe aus synthetischen Materialien kdnnen nach dem Ge-
brauch dem Wertstoffkreislauf zugefiihrt werden. Die Lederbeziige
werden so gegerbt und gefarbt, dass diese nach dem Gebrauch ohne
Bedenken kompostiert werden kénnen.

Systemteile: Stoff- und Lederbeziige, Polyestergewebe

Sonstiges - Verbindungen

Das Modell Kyra besteht aus einer Vielzahl von Einzelteilen. Die Teile
werden alle mechanisch (= demontierbar, I6sbar) miteinander ver-
bunden. Mit diesen Steck- und Schraubverbindungen ist eine sorten-
reine Zerlegung gewahrleistet.

Ausnahme: Das PU-Armlehn-Weichschaumpolster wird mit der Pols-
terschale geschaumt.

Sonstiges - Materialbezeichnungen

Die grosseren Teile, welche aus den Kunststoffarten Polypropylen
(PP), Polyamid (PA), Polyoxymethylen (POM) und AcryInitril-Butadien-
Styrol (ABS) hergestellt werden, sind mit einem Materialkirzel fir
das Recycling versehen.
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Zertifikate

Qualitat

Girsberger verfolgt die hdchsten Standards der Qualitatssicherung
und ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Umwelt

Girsberger unterhalt seit 2007 das zertifizierte Umweltmanagement-
system nach DIN EN ISO 14001, welches dazu verpflichtet,
Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern. Alle verwendeten
Materialien der Modellreihe Kyra kdnnen sortenrein getrennt

und recycelt werden.

Funktionalitat und Sicherheit
Die Produkte der Modellreihe Kyra erfiillen entsprechend ihren
Ausfiihrungen folgende Normen:

EN 1335

BS 5459

NPR 1813

Die Sicherheit der Kyra Produktreihe ist geprift und durch das
GS Zertifikat des TUV LGA bestétigt.

Des weiteren verflgt der Kyra auch tber die Zertifikate (LGA
schadstoffgeprufty und «Ergonomie geprifty des TUV LGA.

Das Zertifikat «Quality Office» des BSO Verbandes und der
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft bescheinigt der Kyra Modellreihe
ein Uberdurchschnittliches Qualitatsniveau.

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

EES Zertifikat

150 9001:2015
150 1400122015

B faner

EES  Zertifikat

150 9001:2015
150 1400122015

Zertifikat Certificate

Zertifikat Certificate

PRODUCT

Zertifikat Certificate
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